Produkty uzupetniajace:

Najlepsza metoda zwiekszenia adhezji wktadow
koronowo-korzeniowych lub koron i mostéw
wykonanych z metali szlachetnych

i nieszlachetnych jest obrobka strumieniowo-
Scierna tlenkiem glinu o $rednicy 50 lub 90 um
przez 15 sekund z odlegtosci jednego
centymetra. Dzieki temu piaskowana
powierzchnia zostaje oczyszczona i uzyskuje
mikromechaniczna retencje.
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» PIASEK AL203 50 p LUB 90 p

Piasek protetyczny z tlenkiem aluminium




